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温度
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不揮発分 特 徴 及 び 主 な 用 途

性　　　　能

汎用、家電製品

PD6200 の低温硬化タイプ

汎用、家電製品

PD6200 の顔料分散性向上タイプ

汎用、建材

PD6300 の顔料分散性向上タイプ

汎用、建材

PD6300 の流動性向上タイプ

自動車用中塗り、トップコート

PD7610 の顔料分散、防錆性向上タイプ

アルミホイール

PD3413 の顔料分散、防錆性向上タイプ

アルミホイール

※1：試料約 10g を精秤し 105℃、90 分間加熱後の残率を測定

※2：125℃、2160g の荷重にて ASTMD1238-57T に準じて測定

※3：テトラエチル アンモニウム ブロマイド過塩素酸法にて測定

PD7610 の低温焼付タイプ

自動車用トップコート
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